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105 年市售「蠶絲被」檢測結果彙整表 

項
次 

品名 廠牌 
規格 

型號 

生產 

國別 

製造商或進口商 

(含地址、電話) 

陳售地點 

(商店名稱、地址、電話) 

價格 

(單價 

/元) 

標示查核結果 品質檢測結果 

1 

HH100%

長纖抗

菌蠶絲

薄被 

HOLA 特力
和樂 

尺寸：180×210 cm 

重量：0.90 kg 

纖維成分標示： 

表布：棉 100 % 

填充物：蠶絲 100 % 

中國 

大陸 

千賀寢具有限公司 

地址：臺中市沙鹿區四平街 74

號 

電話：(04)26625290 

特力屋股份有限公司和樂新竹

分公司 

地址：新竹市光復里公道五路

2 段 469 號 2 樓 

電話：(03)5716168 

4680 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

2 
蠶絲棉

被 
三井武田 

尺寸：180×210 cm 

纖維成分標示： 

表布：聚酯纖維 100 % 

填充物：蠶絲 30 % 

聚酯纖維棉 70 % 

中國 

大陸 

豪茂纖維有限公司 

地址：臺北市中山區南京西路

346 號 12 樓 

電話：(02)25994165 

家福股份有限公司桃園內壢分

公司 

地址：桃園市中壢區中華路 1

段 450 號 

電話：(03)4526000 

1590 

○商品檢驗標識 

●中文標示 

「纖維成分」標示與實際檢驗結

果不一致。 

附縫填充物纖維成分標示： 

蠶絲 30 % 

聚酯纖維棉 70 % 

實際檢驗結果： 

＊蠶絲 5% 

＊聚酯纖維 95% 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

3 

頂級尊

皇手工

蠶絲被 

Austin 

尺寸：182×212 cm  

重量：3.6 kg 

型號：BA1561 

纖維成分標示： 

表布：50 支精梳棉 100 % 

填充物：長纖蠶絲 100.0 % 

 

臺灣 

敬統實業股份有限公司 

地址：臺中市工業區 21 路 18

號 

電話：(04)23593463 

美的寢飾商行 

地址：桃園市中壢區中山路 334

號 1 樓 

電話：(03)4226299 

11000 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

4 
天然蠶

絲被 
Vanessa 

尺寸：180×210 cm 

重量：2.7 kg 

纖維成分標示： 

表布：純棉緹花布 100 % 

填充物：純長纖蠶絲 100 % 

中國 

大陸 

福大寢具股份有限公司 

地址：彰化縣線西鄉頂犁村崁

頂路 805 號 

電話：(04)7588176 

大潤發忠孝店 

地址：新竹市東區忠孝路 300

號 

電話：0800-010020 

4179 

○商品檢驗標識 

●中文標示 

洗燙處理方法之「紡織品專業維

護」圖案附縫標示可乾洗「 」

與吊牌標示不可乾洗「 」不

一致。 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

5 
天然蠶

絲被 
Victoria 

尺寸：180×210 cm 

重量：3.2 kg 

纖維成分標示： 

表布：棉 15 % 

聚酯纖維 85 % 

填充物：蠶絲 100 % 

中國 

大陸 

多利寶寢具股份有限公司 

地址：臺中市烏日區中山路 1

段 265 巷 6 號 

電話：0800-371415 

大潤發忠孝店 

地址：新竹市東區忠孝路 300

號 

電話：(037)0800-010020 

4880 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 
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項
次 

品名 廠牌 
規格 

型號 

生產 

國別 

製造商或進口商 

(含地址、電話) 

陳售地點 

(商店名稱、地址、電話) 

價格 

(單價 

/元) 

標示查核結果 品質檢測結果 

6 

單人緹

花蠶絲

冬被 

WENTEX 

尺寸：152×212 cm 

重量：2.7 kg 

型號：A504S 

纖維成分標示： 

表布：棉 100 % 

填充物：蠶絲 100 % 

中國 

大陸 

日比有限公司 

地址：臺北市南港路 3 段 48 號

9 樓 

電話：(02)26513689 

太平洋崇光百貨(股)公司新竹

巨城店曜瑪 AMA 專櫃 

地址：新竹市東區中央路 239

號 241 號 B1-2F.243 號

及 243-1 號 

電話：(03)6200000 

5980 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

7 

超長纖

春蠶絲

冬被 

BBL 

Premium 

尺寸：150×210 cm 

重量：2.6 kg 

型號：D3Q014BS- 

10S01 

纖維成分標示： 

表布：棉 100 % 

填充物：長纖蠶絲 100 % 

臺灣 

光隆實業股份有限公司 

地址：臺北市大安區敦化南路

2 段 105 號 16 樓 

電話：(02)27092550 

太平洋崇光百貨(股)公司新竹

巨城店 B.B.L 專櫃 

地址：新竹市東區中央路 239

號 241 號 B1-2F.243 號

及 243-1 號 

電話：(03)6200000 

8980 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

8 
純天然

蠶絲被 
one-third 

尺寸：180×210 cm 

重量：3.5 kg 

纖維成分標示： 

表布：棉 100 % 

填充物：天然蠶絲 100 % 

中國 

大陸 

美麗康企業有限公司 

地址：臺南市將軍區苓和里苓

和 4-5 號 

電話：(06)7943333 

信發棉被店 

地址：苗栗縣竹南鎮光復路 60

號 

電話：(037)476396 

9000 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

9 蠶絲被 MARTONEER 

尺寸：182×212 cm 

重量：1.7 kg 

纖維成分標示： 

表布：棉 100 % 

填充物：長纖蠶絲 100 % 

臺灣 

鴻宇有限公司 

地址：新北市三重區中正北路 

193 巷 11 弄 36 號 

電話：(02)29815422 

新益百貨行 

地址：苗栗縣苗栗市中山路 49

號 

電話：(037)266218 

3800 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

10 
天然蠶

絲被 

V Giovanni 

Valentino 

尺寸：6×7 尺 

纖維成分標示： 

表布：棉 100 % 

填充物：蠶絲 100 % 

中國 

大陸 

信美棉被行 

地址：臺中市梧棲區港埠路 1

段 850 號 1 樓 

電話：(04)26565065 

大雅寢飾店 

地址：苗栗縣苗栗市上苗里 15

鄰中山路 56 號 

電話：(037)274552 

7000 

○商品檢驗標識 

●中文標示 

附縫洗燙處理方法之「漂白」圖

案標示為不可漂白「 」與規

定「 」不同。 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

11 
純桑蠶

絲被 
碧多妮 

尺寸 5×7 尺 

重量：1.5 kg 

纖維成分標示： 

表布：棉 100 % 

填充物：蠶絲 100 % 

臺灣 

碧多妮蠶絲股份有限公司銅鑼

工廠 

地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村 164

號 

電話：(037)223327 

碧多妮蠶絲股份有限公司公館

營業所 

地址：苗栗縣公館鄉玉泉村 367

號 

電話：(037)237589 

7200 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 
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項
次 

品名 廠牌 
規格 

型號 

生產 

國別 

製造商或進口商 

(含地址、電話) 

陳售地點 

(商店名稱、地址、電話) 

價格 

(單價 

/元) 

標示查核結果 品質檢測結果 

12 

公農牌

100%蠶

絲被 

公農 

尺寸：5×7 尺 

重量：1kg 

纖維成分標示： 

表布：(未標示) 

填充物：蠶絲被 100 % 

未標

示 

苗栗縣公館鄉農會 

地址：苗栗縣公館鄉館東村大

同路 266 號 

電話：(037)225211-3 

公館鄉農會 

地址：苗栗縣公館鄉館東村大

同路 266 號 

電話：(037)233908 

5400 

●商品檢驗標識：未標示 

●中文標示 

未以附縫標示「生產國別」、表

布之「纖維成分」及「洗燙處理

方法」。 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

13 

農光牌

100%純

蠶絲被 

農光牌 

尺寸：5×7 尺 

重量：1.5kg 

纖維成分標示： 

表布：(未標示) 

填充物：純蠶絲被 100 % 

未標

示 

出品：苗栗縣農會 

苗栗縣農會大湖蠶絲廠 

地址：苗栗縣後龍鎮豐富里新

東路 46-8 號 

電話：(037)725719 

美山蠶絲商行 

地址：苗栗縣大湖鄉富興村 1

鄰法雲寺 7 之 2 號 

電話：(037)990007 

5200 

●商品檢驗標識：未標示 

●中文標示 

未以附縫標示「生產國別」、表

布之「纖維成分」及「洗燙處理

方法」。 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

14 
純蠶絲

被 
湖區農 

尺寸：6×7 尺 

重量：1.5kg 

纖維成分標示： 

表布：(未標示) 

填充物：特級蠶絲被 100 % 

未標

示 

輔導生產：苗栗縣大湖地區農

會 

地址：苗栗縣大湖鄉富興村八

寮灣 2-4 號 

電話：(037)994986 

苗栗縣大湖地區農會農村休閒

酒莊 

地址：苗栗縣大湖鄉富興村八

寮灣 2-4~2-7 號 

電話：(037)994986 

6800 

●商品檢驗標識：未標示 

●中文標示 

未以附縫標示「生產國別」、表

布之「纖維成分」及「洗燙處理

方法」。 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

15 蠶絲被 DANEE 

尺寸 150×210 cm 

重量：2 kg 

纖維成分標示： 

表布：棉 100 % 

填充物：蠶絲 100 % 

中國 

大陸 

岱妮國際蠶絲有限公司 

地址：新北市三重區中興北街

265 號 

電話：(02)85112233 

永晶國際有限公司竹北門市 

地址：新竹縣竹北市縣政二路

99 號 

電話：(03)6571577 

5700 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○游離甲醛 

○禁用之偶氮色料 

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測纖維成分結果含量超出標示±3%。 

備註： 

1.品質檢測：依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」(102 年 09 月 10 日)檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」。 

（1）「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值 75 ppm 以下。 

（2）「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過 30 mg/kg。 

2.標示查核： 

（1）依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」(圖例如： 或 )。 

（2）依據「織品標示基準」第 3 點規定應標示項目如下： 

A、國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。 

B、尺寸或尺碼。 

C、生產國別(製品主要製程地之生產國別)。 

D、纖維成分及填充物成分。 
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E、洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。 

註：依據「織品標示基準」第 6 點標示方法如下： 

−以上 A、B 規定之應行標示事項，應於商品本身、內外包裝或說明書標明之。 

−以上 C、D、E 規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、烙印、燙印或印刷；其位置應明顯易見，且經洗滌後不易破損及字體清晰不褪色。其為包裝商品時，並

應於外包裝上標明之。但已附縫、烙印、燙印或印刷原出口國規定標示之進口「蠶絲被」得以附掛、檢附說明書、貼標等其他顯著方式標示之。 

（3）「纖維成分及含量」項目：依據「織品標示基準」規定，纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內，並依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第 1 部：纖

維鑑別」(102 年 10 月 15 日)、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第 2 部：纖維混用率」(102 年 10 月 15 日)檢測「纖維成分」及含量。 

3.本次檢驗件數共 15 件。 

（1）品質檢測結果： 

「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」檢測結果全數符合國家標準要求。 

（2）標示查核： 

A、商品檢驗標識：計 3 件未標示商品檢驗標識（項次 12、13、14），不符合「商品檢驗法」規定。 

B、中文標示：計 6 件 (項次 2、4、10、12、13、14)不符合「織品標示基準」規定，說明如下：  

(A)「一般標示」部分：未依規定標示有 5 件(項次 4、10、12、13、14)主要為： 

a.未以附縫標示「生產國別」、表布之「纖維成分」及「洗燙處理方法」(項次 12、13、14)。 

b.洗燙處理方法之「紡織品專業維護」圖案附縫標示可乾洗「 」與吊牌標示不可乾洗「 」不一致(項次 4)；附縫洗燙處理方法之「漂白」圖案標示為不可漂白「 」

與規定「 」不同(項次 10)。  

(B)「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致者有 1 件(項次 2)：不符合「織品標示基準」規定纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內之要求。 


